	QTDE AMOSTRAS
	CÓDIGO DA AMOSTRA
	CONDIÇÕES

	1
	 IN-NATURA-Cin-N-10°C
	Nitrogênio

	2
	 IN-NATURA-Cin-N-20°C
	Nitrogênio

	3
	 IN-NATURA-Cin-N-30°C
	Nitrogênio

	4
	 IN-NATURA-Cin-Ar-10°C
	Ar

	5
	 IN-NATURA-Cin-Ar-20°C
	Ar

	6
	 IN-NATURA-Cin-Ar-30°C
	Ar

	
	
	

	7
	TERMICO-Cin-Ar-10°C
	Ar

	8
	TERMICO-Cin-Ar-20°C
	Ar

	9
	TERMICO-Cin-Ar-30°C
	Ar

	10
	TERMICO-Cin-N-10°C
	Nitrogênio

	11
	TERMICO-Cin-N-20°C
	Nitrogênio

	12
	TERMICO-Cin-N-30°C
	Nitrogênio

	
	
	

	13
	NaCl-Cin-N-10°C
	Nitrogênio

	14
	NaCl-Cin-N-20°C
	Nitrogênio

	15
	NaCl-Cin-N-30°C
	Nitrogênio

	16
	NaCl-Cin-Ar-10°C
	Ar

	17
	NaCl-Cin-Ar-20°C
	Ar

	18
	NaCl-Cin-Ar-30°C
	Ar

	
	
	

	19
	NaOH-Cin-Ar-10°C
	Ar

	20
	NaOH-Cin-Ar-20°C
	Ar

	21
	NaOH-Cin-Ar-30°C
	Ar

	22
	NaOH-Cin-N-10°C
	Nitrogênio

	23
	NaOH-Cin-N-20°C
	Nitrogênio

	24
	NaOH-Cin-N-30°C
	Nitrogênio

	
	
	



Amostras de fibra vegetal, analises de TG para a tese de doutorado de Eduardo Philipp – telefone (999032582)   .
[image: image1.png]Caracteristicas da amostra

Rsslida; [JHigroscopica; [Jinflamavel;  [Joxidante; [Téxica; [Acida;
[Cuiquida; [Cvolati [Cexplosiva; [Ccorrosiva; [irritante; [Jsésica.

Parametros de andlise

Material do cadinho: [X]alumina (A1:03); Oelatina (pY)
Gas de purga: [INitrogénio; [Xar sintético.
Faixa de temperatura: Tymsene- 900 ©
Taxa de aquecimento: 10 “c/min

Massa de amostra: 7 mg




